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1. Invändig isolering 

1.1 Inledning  
Invändig isolering av väggar, innertak eller lutande tak har under de senaste åren blivit allt 
vanligare till följd av det ökande antalet renoveringsprojekt och de många fördelarna: 

- Enkel och effektiv lösning för att isolera och färdigställa vägg, innertak eller lutande 
tak  

- Hög värmeisolerande prestanda  
- Isolering och ytskikt i ett arbetsmoment  
- Ofta det enda alternativet för att isolera en befintlig vägg  
- Det enda alternativet när det saknas utrymme på utsidan  
- Enkel att montera 
- Ger ett förbättrat EPC-värde  
- Förbättrad lufttäthet 

 
Eurothane® G / Eurothane® G 600 består av ett ytskikt av gipsskiva, ett ångbromsande skikt 
och en högpresterande PIR-isoleringsskiva som finns i flera tjocklekar. Allt i en och samma 
skiva. 

I ett enda arbetsmoment blir väggen eller det lutande taket både isolerat och färdigställt.  

Montering av Eurothane® G / Eurothane® G 600 ska utföras noggrant enligt anvisningarna 
nedan. 

Skivorna finns i rumshöga format (1200 x 2600 mm och 600 x 2600 mm) för smidig montering 
över hela vägghöjden. 

1.2 Användningsförutsättningar  
Användning:   * isolering och invändig färdigställning av väggar,  

* isolering och färdigställning av innertak och lutande tak  

Gipsskivan är endast avsedd för utrymmen med 'normal' fuktbelastning. Eurothane® G / 
Eurothane® G 600 får bland annat inte användas i badrum, tvättstugor osv. Utrymmet ska 
alltid ha tillräcklig ventilation.  

Innan sågning och bearbetning av Eurothane® G / Eurothane® G 600-isoleringsskivorna 
påbörjas ska byggnaden vara vind- och regntät. Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivorna 
ska förvaras helt plant, upplyfta från golvet och torrt vid en temperatur > 5°C. 

1.2.1 Vägg 
Innan arbetet påbörjas ska det befintliga underlaget inspekteras noggrant. För att undvika 
problem ska underlaget vara torrt. I följande fall avråds från montering av Eurothane® G / 
Eurothane® G 600:  

- Väggar som är i sådant skick att regnvatten lätt kan tränga in. Det får inte finnas 
synliga skador såsom fuktproblem eller sprickor. Även om inga synliga skador finns är 
det viktigt att göra en kontroll i förväg.  

- Väggar där fogarna ännu inte är färdigställda.  



Ansvarsfriskrivning: Stor omsorg har lagts på att säkerställa att innehållet i detta dokument är så korrekt som 
möjligt. Observera att tekniska specifikationer kan variera mellan olika länder. Recticel Insulation ansvarar inte för 
administrativa fel och förbehåller sig rätten att ändra information utan föregående meddelande. Detta 
dokument skapar, specificerar, ändrar eller ersätter inte några nya eller tidigare avtalsförpliktelser som skriftligen 
har avtalats mellan Recticel Insulation och användaren. 

 3 

- Byggnader eller delar av byggnader som på grund av sitt läge utsätts för kraftig 
vatteninträngning så att väggen förblir fuktig under lång tid.  

- Väggar som är fuktiga på grund av uppstigande fukt.  
- Väggar som har eller har haft frostskador.  
- Massiva väggar som består av material med högt motstånd mot vattenångdiffusion 

(t.ex. glaserat eller lackerat tegel eller kakel) eller som är försedda med ett 
ångbromsande skikt (vattentäta folier, färgskikt med högt ånggenomgångsmotstånd 
osv.).  

- Väggar som endast är en tegelsten tjocka.  
- Väggar som innehåller installationer som är känsliga för fukt eller frost. 

1.2.2 Lutande tak – innertak  
Vid isolering av ett lutande tak ska taket ha ett underlagstak så att konstruktionen är vind- 
och vattentät. 

Befintlig isolering mellan takreglarna innebär normalt sett inga byggnadsfysikaliska problem 
för montering av en Eurothane® G / Eurothane® G 600-skiva under isoleringen, förutsatt att 
den befintliga isoleringen är i gott skick, dvs. utan fuktskador och utan sättningar. Det får dock 
inte finnas någon ångspärr mellan de olika isoleringsskikten. 

Det ska finnas en rak träunderkonstruktion att fästa Eurothane® G / Eurothane® G 600 i, t.ex. 
takstolar eller takreglar. 

1.3 Montering av Eurothane® G / Eurothane® G 600-
isoleringsskivor  

1.3.1 Vägg  
Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivorna ska monteras cirka 1 cm ovanför det färdiga golvet 
för att förhindra att gipsskivan suger upp fukt. 

Skivornas längd ska vara rumshöjden minus 10–15 mm. 

1.3.1.1 Mekanisk infästning på träunderkonstruktion  
Träunderkonstruktionen ska vara tillräckligt styv. Den maximala nedböjningen under 
förväntad belastning ska vara mindre än 1/300 av spännvidden.  

Till underkonstruktionen ska rakt och torrt virke användas. Reglarna ska vara hyvlade på den 
sida där Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivorna monteras. Reglarna får inte vara 
behandlade med impregneringsmedel som genom diffusion kan påverka 
infästningsmaterialet eller isoleringen.  

Minimimått: 30 x 50 mm 
Regelverket ska fästas stadigt i den bakomliggande väggen.  

Reglarna monteras vertikalt med ett c/c-avstånd på högst 600 mm.  

Träunderkonstruktionen måste riktas in för att den färdiga väggen ska bli rak. 
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Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivorna har högre böjstyvhet i längdriktningen. Avståndet 
mellan träreglarna kan därför vara större vid tvärgående montering (650 mm) än vid 
längsgående montering (600 mm).  

Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivorna fästs i regelverket med gipsskruvar (t.ex. Borgh), 
placerade med 250 mm mellanrum. Skruvarna ska förskjutas i förhållande till varandra på 
samma höjd. 

 

Egenskaper: 

 Härdad stålskruv med extra vass spets  

 Svartfosfaterad 

 Trumpethuvud 

 Dubbelgänga 

 Motgänga under trumpethuvudet 

 TX-fäste  

 Vid användning av sådana skruvar krävs exempelvis en bit av typen 
TX20 (W).  

Fördelar:  

 Tack vare dubbelgängan och den exakta bitspassningen kan skruven 
monteras mycket snabbt och effektivt med en hand.  

 Perfekt ytfinish utan skador på kartongen tack vare motgängan i 
kombination med trumpethuvudet. 

 Hög motståndskraft mot nedböjning  

Sådana skruvar kan användas för alla tjocklekar av Eurothane® G / Eurothane® G 600.  
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Skruvning har fördelen att reglarna inte fjädrar, att risken för skador på skivans yta minimeras 
och att färre infästningspunkter behövs. Installationer kan vid behov även placeras mellan 
reglarna.  

Avståndet från skruvarna till Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivornas långkanter ska vara 
minst 10 mm. Till kortändar eller sågade kanter ska avståndet vara minst 15 mm. Det 
maximala avståndet mellan skruvarna är 250 mm.  

Skruvarna ska alltid drivas in vinkelrätt mot skivan och försänkas några tiondels millimeter i 
gipsskivan utan att kartongen perforeras. Skruvlängden ska vara sådan att skruven går minst 
20 mm in i träet. Skruvlängd = tjocklek Eurothane® G / Eurothane® G 600 + 20 mm. 

1.3.1.2 Infästning med gipslim 
Underlaget ska vara sådant att gipslimmet får god vidhäftning. Målade väggar är därför 
mindre lämpliga för gipslim. I sådana fall rekommenderas limning med limskum (se nedan). 
Underlagets maximala avvikelse är 2 cm.  

Eurothane® G / Eurothane® G 600-isoleringsskivor kan utan särskilda förberedelser limmas 
direkt mot gipsskivor, fasadtegel, måttligt sugande tegel, grov obehandlad betong och 
lättklinkerbetong.  

Kraftigt sugande tegel ska fuktas. Lättbetongblock, starka gipsputsytor och slät betong ska 
förbehandlas med en vidhäftningsprimer.  

Möjligheten att limma på målade eller fuktbehandlade ytor beror på underlagets skick och 
typen av produkter som har använts. Vid tveksamhet ska fackmässig rådgivning inhämtas.  

Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivor får aldrig avslutas med ett ångtätt skikt innan 
gipslimmet har torkat helt.  

Limning på våta underlag är inte tillåten. Limma inte vid temperaturer < 5°C.  

Innan gipslim appliceras på väggen ska underlaget rengöras från sot, fett, damm, tapet och 
lös puts.  

Helt torra ytor ska fuktas minst 15 minuter före limning. Befintliga gipsskivor får inte fuktas. 

Gipslimmet appliceras med en putsslev. Strängar av gipslim appliceras längs kanterna på 
Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivorna samt runt alla urtag, till exempel för vägguttag 
eller liknande. Klickar av gipslim fördelas över hela skivytan. Klickarna och strängarna ska 
vara 40–80 mm breda och 5–40 mm tjocka. Klickarna i mitten av skivorna appliceras något 
tjockare än de övriga. Efter att skivan har pressats på plats ska avståndet mellan de vertikala 
strängarna och skivans sidor vara 10–100 mm.  

Om klickar av gipslim > 40 mm behöver användas kan remsor av vanlig gipsskiva användas 
som utfyllnad.  

För ytterligare anvisningar hänvisas till gipslimstillverkarens monteringsanvisningar.  

Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivorna kan riktas in genom att markera skivornas 
framsida på golvet. Börja helst montera Eurothane® G / Eurothane® G 600 i ett hörn. Placera 
skivan på rätt plats och lodrätt i båda riktningarna. Använd en träregel och en gummiklubba. 
Slå aldrig direkt på skivorna med en hammare.  

Följande skivor placeras i samma plan och planheten kontrolleras med en 2 m lång rätskiva.  
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1.3.1.3 Infästning med limskum 
Underlag 

Underlagets temperatur ska vara minst 5°C. Underlagets maximala avvikelse är 2 cm.  

Förberedelse av underlaget: ytorna ska vara rena samt fria från damm och fett. På andra 
underlag än de som beskrivs nedan och vid osäkerhet ska alltid ett vidhäftningsprov utföras 
i förväg.  

Puts, betongelement och murverk  

Nya kalk- och cementbaserade underlag ska vara tillräckligt torra och genomhärdade.  

Avlägsna all smuts samt löst och flagande material. Använd alltid ett lämpligt spackel för att 
fylla sprickor och andra ojämnheter enligt limskumstillverkarens anvisningar. 

Låt torka ordentligt innan arbetet fortsätter. 

Kritande underlag ska förbehandlas med en lämplig primer enligt limskumstillverkarens 
anvisningar. 

Målade ytor 

Blanka ytor kan mattas ned för att förbättra vidhäftningen. Vid flagnande eller sliten färg ska 
underlaget rengöras och alla lösa delar avlägsnas. Allt ska behandlas som ett nytt underlag 
och lokalt förses med lämplig primer. 

Applicering av limskum 

Applicera limskum av typen Soudabond Easy eller Rectavit EasyFix NBS på en dammfri 
Eurothane® G / Eurothane® G 600-skiva.  

- Limskummet appliceras som en sammanhängande sträng runt skivan, 2 cm från 
kanten. I mitten appliceras skummet i ett W-format mönster (se bild), så att minst 30 
% kontaktyta mellan limmet och underlaget uppnås när Eurothane® G-skivan 
monteras. Observera: vid montering pressas limsträngen ut och når fram till 
isoleringsskivans kant.  

- Limsträngens diameter beror på det önskade avståndet mellan isoleringsskivan och 
underlaget. 

Rekommenderade diametrar för limsträngen: 
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Limskum runt om + sicksackmönster 

- 1 cm för plana och raka underlag  

- 3 cm för underlag där det genomsnittliga avståndet mellan isoleringsskivan och 
underlaget efter montering blir cirka 1 cm. 

- 5 cm för underlag där det genomsnittliga avståndet mellan isoleringsskivan och 
underlaget efter montering blir cirka 2 cm.  

- Ju tunnare limsträngen är, desto tätare ska sicksackmönstret appliceras. 

- Applicera limsträng runt planerade öppningar (vägguttag osv.).  

- Innan Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivorna limmas mot väggen ska man vänta 
5–10 minuter (beroende på omgivningsförhållandena) efter att skummet applicerats 
på skivorna. Skivorna får sättas mot väggen tidigast efter 5 minuter (maximal 
bearbetningstid 10 minuter). 

- Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivorna placeras lodrätt mot väggen med hjälp av 
distanser/kilar vid golvet, så att de står 10–15 mm ovanför färdigt golv. 

- För att förhindra att Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivan tippar hålls den fast 
upptill med en liten regel i minst 1 minut, så att skivan hålls ordentligt pressad mot 
väggen.  

- Mekanisk belastning ska undvikas under den första timmen efter montering. 

För ytterligare anvisningar hänvisas till limskumstillverkarens monteringsanvisningar.  

 

 

1.3.2 Lutande tak – innertak 
- Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivor kan även monteras på insidan av lutande tak 

samt på undersidan av innertak i ett mellanbjälklag. 

Invändig isolering av platta tak avråds bestämt.  

- För montering på insidan av ett lutande tak eller innertak ska ett regelverk som stöd 
för Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivorna finnas. Regelverket ska fästas så plant 
som möjligt mot takkonstruktionens trästomme eller bjälklag. Om takkonstruktionen 
är tillräckligt plan kan den användas direkt som underlag. Eurothane® G / Eurothane® 
G 600-skivorna fästs även här med gipsskruvar (se ovan). 
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1.4 Bearbetning av Eurothane® G / Eurothane® G 600-
isoleringsskivor 

1.4.1 Sågning och kapning 
Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivor sågas normalt med sticksåg eller handsåg. Såga 
alltid med den synliga sidan vänd uppåt. 

1.4.2 Borttagning av en remsa isolering 
Skär igenom isoleringsmaterialet med en kniv utan att skära i gipsskivan. Avlägsna därefter 
isoleringsmaterialet genom att skära eller sticka in en kniv eller spackelspade mellan 
gipsskivan och polyuretanskummet. Observera: när isoleringsmaterial tas bort ska alltid hela 
isoleringstjockleken avlägsnas; gör inga urtag som endast omfattar en del av tjockleken.  
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1.4.3 Borttagning av en remsa gipsskiva 
På den synliga sidan skärs ett V-format spår i gipsskivan så att även kartongen på 
gipsskivans baksida skärs igenom utan att isoleringen skadas. Gipsskiveremsan kan därefter 

tas bort genom att skära eller sticka in en kniv 
eller spackelspade mellan gipsskivan och 
polyuretanskummet. 

 

 

  

1.4.4 Strömbrytare och uttag 
Nybyggnad:  

Elledningar ska spåras in i väggen. Det är inte tillåtet att skära bort isoleringen delvis eller helt. 
Om ett regelverk av trä används på väggen kan ledningarna även placeras mellan reglarna. 

Renovering:  

Innan Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivorna monteras ska elkablarna förlängas. Om 
kablarna är tillräckligt långa kan de dras ut ytterligare; annars ska de förlängas med hjälp av 
en kopplingsklämma och en ny kabel. 

Allmänt: 

Markera på Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivan den exakta plats där strömbrytaren eller 
vägguttaget ska placeras. Borra en öppning med lämplig hålsåg för att montera 
apparatdosan. Placera dosan i den nygjorda öppningen. Utrymmet bakom dosan ska fyllas 
med PU-skum.  

Lufttäta apparatdosor bör användas för att uppnå en lufttät anslutning. De lufttäta dosorna 
har elastiska membran som förhindrar att kall luft drar via kablarna fram till murverket. Om 
brandkrav gäller ska leverantören av apparatdosorna kontaktas.  

De elastiska tätningsmembranen får endast perforeras en gång. Apparatdosorna är särskilt 
utformade för infästning i gipsskivor och spänner fast sig själva. 
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1.4.5 Invändiga hörn  

 

Hörnens utförande beror på vilken typ av profil som används. För mer information hänvisas 
till respektive tillverkares monteringsanvisningar.  

 

1.4.6 Utvändiga hörn  
Hörnens utförande beror på vilken typ av profil som används. För mer information hänvisas 
till respektive tillverkares monteringsanvisningar. 

  

1.5 Efterbehandling 
1.5.1 Allmänt 
För att undvika luftströmning mellan vägg och isolering ska fogen längst ned på skivan, 
mellan golv och skiva, fyllas med lågexpanderande PU-skum som är lämpligt för 
ångbromsande tätning av fogen. Anslutningarna mot innertak och väggar tätas med en 
lämplig ångbromsande fogmassa eller lågexpanderande PU-skum. Före målning och 
tapetsering ska den avdammade gipsskivan, efter att skarvspacklet har torkat, behandlas 
med en latexprimer. Vid plattsättning är detta inte nödvändigt. Detta är tillräckligt för att 
säkerställa ångtäthet vid skarvarna. De vanligaste ytbehandlingsmaterialen kan användas 

1. Spackelmassa  

2. Särskilt avsedda profiler (t.ex. 
metallprofil, papper med latexinlägg, …) 

3. Spackelmassa för skarvar; finspackel 

 

1. Spackelmassa  

2. Särskilt avsedda profiler (t.ex. 
metallprofil, papper med latexinlägg, …) 

3. Spackelmassa för skarvar; finspackel 
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på Eurothane® G / Eurothane® G 600. Kalkbaserade ytbehandlingsprodukter är dock inte 
lämpliga. 

1.5.2 Skarvspackling av Eurothane® G / Eurothane® G 600 
Tabell 30 WTCB TV 233 'Lätta innerväggar'  

När alla Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivor har monterats kan skarvspacklingen 
påbörjas. Enligt tabellen nedan kan skivorna färdigställas enligt olika ytbehandlingsnivåer. 
Vår rekommendation är att Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivorna utförs minst enligt typ 
F2a Standard. 

 

 YTBEHANDLINGSNIVÅ ARBETEN SOM SKA UTFÖRAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

F1 MINIMAL SKARVSPACKLING Den minimala skarvspacklingen omfattar: 

- fyllning av skarvarna mellan gipsskivorna 
med ett spackel avsett för detta ändamål 

- applicering av pappersremsa eller 
självhäftande armeringsremsa, beroende 
på valt skarvsystem 

Spår och grader får förekomma. Spackling av 
infästningspunkterna är inte nödvändig. 

Ytbehandlingsnivå F1 är tillräcklig om 
ytan senare ska täckas med skivor, 
paneler eller plattor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2 

F2a – STANDARDSPACKLING 

Normala krav som ställs på 
väggytor. Denna 
ytbehandling gäller om 
inget annat anges i 
kontraktshandlingarna. 

Standardspacklingen omfattar: 

- utförande av minimal skarvspackling 
enligt beskrivningen för F1 

- efterspackling över tillräcklig bredd med 
en lämplig produkt (finspackel för 
gipsskivor) tills en jämn och slät övergång 
uppnås 

- spackling av infästningspunkter med 
samma produkter  

Det får inte finnas alltför många synliga ojämnheter 
(skarpa kanter, spår, grader osv.) som inte enkelt 
kan korrigeras av målare eller montör i samband 
med normala förberedelsearbeten. 

 

 

 

 

 

 

Ytbehandlingsnivå F2 kan användas 
för: 

- grov- eller 
halvgrovstrukturerade 
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väggbeklädnader (t.ex. 
grovfibrig tapet)  

- matta täckfärger  

- finstrukturerade beklädnader  

- strukturerad puts (om 
putstillverkaren tillåter 
användning på ett sådant 
underlag) och 
strukturbehandlingar  

- halvmatta/sidenmatta färger 

F2b – SKRAPSPACKLING 

Normala krav som ställs på 
väggytor 

Denna ytbehandlingsnivå omfattar:  

- utförande av standardspackling enligt 
beskrivningen för F2a 

- ett heltäckande, skrapapplicerat skikt av 
det finspackel som använts för 
efterspacklingen. Spacklet appliceras så 
tunt att underlaget fortfarande är synligt 
efter behandlingen.  

Det får inte finnas alltför många synliga ojämnheter 
(skarpa kanter, spår, grader osv.) som inte enkelt 
kan korrigeras av målare eller montör i samband 
med normala förberedelsearbeten. 

F3 HELSPACKLING Ytbehandlingsnivå F3 omfattar: 

- standardspackling enligt beskrivningen för 
F2a, inklusive infästningspunkterna 

- helspackling av skivorna med en lämplig 
produkt (tunnskikts-/finspackel för 
gipsskivor, cirka 1 mm tjockt) för att 
säkerställa ett enhetligt utseende. 

Det får inte finnas alltför många synliga ojämnheter 
(skarpa kanter, spår, grader osv.) som inte enkelt 
kan korrigeras av målare eller montör i samband 
med normala förberedelsearbeten. Med denna 
ytbehandlingsnivå kan synligheten av ojämnheter i 
släpljus minskas, men inte helt elimineras. 

Ytbehandlingsnivå F3 kan användas 
för:  

- släta eller strukturerade 
blanka beklädnader (t.ex. 
metalliserad tapet eller vinyl)  

- halvmatta/sidenmatta färger 

- blanka färger 

 

När kan skarvspackling av gipsskivorna påbörjas?  

- När inga större formförändringar till följd av variationer i fukt eller temperatur längre 
kan förväntas.  

- När alla våta arbeten (putsning, våta avjämningsmassor osv.) är avslutade och har 
torkat.  

- På torra Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivor och en torr underkonstruktion.  
- Vid omgivningstemperaturer över 5°C, helst över 10°C.  
- Vid en temperatur på underlaget (skivytan) på minst 5°C. 

 
Ideala förhållanden är en rumstemperatur på 20°C och en relativ luftfuktighet på 60 %. 

Blanda inte mer skarvspackel än vad som kan bearbetas inom 30–40 minuter.  

Förberedelser  

- Fukta gipsskivans gipskärna där den kommer i kontakt med skarvspacklet med en 
lämplig produkt.  

- Underlaget ska vara stabilt, torrt och fritt från damm och fett. Lösa färgrester eller 
andra föroreningar ska avlägsnas. Fyll öppna skarvar, springor osv. med skarvspackel 
i förväg.  
 



Ansvarsfriskrivning: Stor omsorg har lagts på att säkerställa att innehållet i detta dokument är så korrekt som 
möjligt. Observera att tekniska specifikationer kan variera mellan olika länder. Recticel Insulation ansvarar inte för 
administrativa fel och förbehåller sig rätten att ändra information utan föregående meddelande. Detta 
dokument skapar, specificerar, ändrar eller ersätter inte några nya eller tidigare avtalsförpliktelser som skriftligen 
har avtalats mellan Recticel Insulation och användaren. 

 13 

Val av skarvremsa 

- En pappersremsa betraktas som den bästa lösningen för att uppnå en jämn, slät och 
sprickfri yta. En självhäftande skarvremsa är ett alternativ som ger snabb och enkel 
skarvbehandling. Den är dock inte i alla situationer en likvärdig ersättning för 
pappersremsan. Med pappersremsa uppnås generellt det bästa resultatet, både vad 
gäller finishens kvalitet och motstånd mot sprickbildning. 

En självhäftande skarvremsa kan inte användas vid skurna skarvar och kortändsskarvar, 
invändiga hörn mellan gipsskivor, anslutningar mot andra material eller där stora spänningar 
kan förväntas.  

UTFÖRANDE 

Pappersremsa 

Applicera skarvspackel i skarven. Tryck in pappersremsan ordentligt i spacklet för att undvika 
luftbubblor under remsan (t.ex. med en spackel). Dra ut överskottsmassan över skarven. 
Applicera vid behov ett andra lager efter härdning (efter slipning av det första lagret). Avsluta 
efter torkning med ett lämpligt finspackel. 

Självhäftande remsa 

Applicera den självhäftande remsan längs hela skarven och fyll därefter skarven med ett 
lager skarvspackel. Applicera vid behov ett andra lager skarvspackel efter härdning (efter 
slipning av det första lagret). 

- Avsluta efter torkning med ett lämpligt finspackel. 

Rörelsefogar  

- Anordna rörelsefogar i följande fall: 

o Om det även finns en fog i underlaget.  

o Vid övergång mellan två stomkonstruktioner.  

o Om väggens eller innertakets längd eller bredd överstiger 15 m. 

Rörelsefogarna ska utföras med särskilt avsedda profiler. 

Rörelsefogen mellan själva isoleringsskivorna ska fyllas med ett lämpligt svällband. 

1.5.3 Tapetsering  
Tapeten limmas på Eurothane® G / Eurothane® G 600 med ett icke vattenbaserat lim. 
Kontrollera alltid kompatibiliteten mellan grundbehandlingen (primer) och tapetlimmet, 
särskilt vid användning av tyngre tapeter. Grundbehandlingen gör även att tapeten lättare 
kan avlägsnas: torrt, med vatten eller med ånga.  

1.5.4 Målning  
Även här rekommenderas att en grundbehandling (primer) appliceras. Den ska vara 
kompatibel med den valda färgen. Normalt ska två eller fler färgskikt appliceras. Vid 
användning av blank färg rekommenderas att skivytan först helspacklas. 

1.5.5 Plattsättning 
Se den tekniska anvisningen TV 227 'Väggplattor' (WTCB - mars 2007). Följ alltid tillverkarens 
anvisningar för kakellimmet. Alla invändiga hörn och anslutningar ska tätas med en flexibel 
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fogmassa. För limning av plattor på Eurothane® G / Eurothane® G 600-skivor ska alltid ett 
syntethartsbaserat kakellim användas (max. 30 kg/m²). En väggbeklädnad med plattor är 
inte vattentät och rekommenderas därför inte i fuktiga utrymmen. 

1.5.6 Infästning av föremål 
Plana föremål med begränsat djup (upp till 100 mm), såsom tavlor, ramar och speglar, kan 
fästas med vanliga traditionella infästningsdon. 

Tyngre föremål ska fästas i underkonstruktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utförandedetaljer  
Grundprincip: skapa ett sammanhängande isoleringsskikt genom att låta isoleringen i vägg, 
innertak och golv ansluta kontinuerligt till varandra. Dessutom ska särskild hänsyn tas till 
byggnadsanslutningar och till lufttätningen av isoleringen (anslutningar mot innertak och 
golv samt alla genomföringar genom isoleringen osv.).  

Särskilt vid renovering är invändig isolering den enklaste och ofta den enda genomförbara 
lösningen. Vid anslutningar mellan en sådan yttervägg och exempelvis innerväggar eller 
bjälklag kan köldbryggor uppstå, vilket kan leda till kondensbildning.  

För att lösa detta problem behöver även innerväggen och/eller bjälklaget och/eller 
innertaket isoleras över ett avstånd på minst 1,00 m genom användning av en isolerad 
påbyggnadsvägg eller innertaksbeklädnad.  

Börja alltid med en hel skiva. Skivorna ska monteras tätt intill varandra. 

GOLVANSLUTNING 
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INNERTAKSANSLUTNING 

Observera: innertak ska alltid fästas mekaniskt! Isoleringen i innertaket ska vara minst 1,00 m 
bred. 

 

INVÄNDIGT HÖRN (HORISONTELLT SNITT) 
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UTVÄNDIGT HÖRN (HORISONTELLT SNITT) 
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3. Lagring och skydd  
För att bevara panelernas utmärkta värmeisolerande egenskaper ska de hanteras varsamt. 
Följ därför nedanstående riktlinjer:  

- Isoleringsskivorna ska förvaras på en skyddad plats eller täckas helt (t.ex. med 
plastfolie) i ett torrt och välventilerat utrymme. Vi rekommenderar ett minsta avstånd 
på 100 mm mellan marknivån och den nedersta skivan. Om det finns tecken på att 
detta avstånd inte är tillräckligt ska lämpliga åtgärder vidtas.  

- Pallarna ska stödjas på minst tre stödpunkter. Pallarna kan staplas, men av 
säkerhetsskäl rekommenderar vi att stapeln begränsas till två pallar.  

- Förpackningen ska förbli intakt fram till monteringstillfället. Förpackningen i sig 
betraktas inte som ett tillräckligt skyddande eller vattentätt täckskikt.  

- Förvara inga brännbara föremål på eller intill skivorna. Det är även förbjudet att 
förvara skivorna intill en värmekälla (t.ex. radiatorer, kaminer eller öppen låga).  

- Placera inga (vassa) föremål på isoleringsskivorna, eftersom de kan orsaka skador.  
- Isoleringsskivorna ska alltid hållas torra! Detta gäller både under lagring och 

montering. Vid arbetsdagens slut eller när arbetet måste avbrytas ska de monterade 
skivorna täckas och skyddas mot regn, snö och is (t.ex. med ett tillfälligt 
vattentätningsmembran).  

- Skadade skivor får inte användas i konstruktionen. 
 

För mer specifik information, se anvisningarna på förpackningen.  
- Vid öppnade förpackningar ska extra vikt fördelas ovanpå. 
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